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ВСТУП 

 

Перший досвід полімеризації етилену в кінці XIX століття отримав 

виходець з Росії - учений Густавсон, провівши цей процес з каталізатором AlBr3. 

Протягом довгих років поліетилен проводився в невеликих обсягах, але в 1938 

році процес промислового виробництва освоїли англійці. У той час метод 

полімеризації був ще не досконалий.  

Поліетилен, вироблений при високому тиску, характеризують назвою 

ПЕВТ – поліетилен високого тиску. На сьогоднішній день можна сміливо 

сказати, що виробництво ПЕВТ займає лідируючу позицію вироблених у світі 

поліолефінів. Даний матеріал поєднує в собі відмінні фізичні показники, 

здатність до переробки основними функціональними методами,  він переважно є 

листовим або гранульованим, первинним або вторинним. 

Сама практична область застосування поліетилену високого тиску – це 

різноманітні види пакувального матеріалу. Також велику частину споживання 

займають окремі галузі: хімічна промисловість, автомобілебудування, 

текстильна промисловість, сільське господарство. Плівка з ПЕВТ – має непогану 

міцність при відносно низьких температурних процесах. Також хорошу міцність 

при розтягуванні або стисненні[1]. 

Способи отримання поліетилену при високому тиску відомі давно. 

Найбільш часто ці способи здійснюють в трубчастих реакторах високого тиску. 

Однією з причин обмеженої глибини екзотермічної полімеризації етилену при 

високому тиску є проблема відводу тепла. Тепловідведення при полімеризації в 

трубчастих реакторах високого тиску ускладняється, зокрема, внаслідок 

утворення на внутрішніх стінках реактора відкладення, що перешкоджають 

ефективному теплообміну. 

Завданням дипломного проекту моделювати реактору с поліпшенням 

тепловідведення при полімеризації етилену, здійснюваної при високому тиску, і, 

отже, збільшення глибини його перетворення.  
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1 Розрахунок технологічної схеми процесу 

1.1 Виробництво поліетилену високого тиску 

 

Виробництво поліетилену високого тиску складається з наступних стадій: 

стиснення етилену; полімеризація етилену; поділ реакційної суміші і виділення 

поліетилену; підготовка ініціатора полімеризації. Стабілізація, фарбування і 

грануляція - загальні стадії для поліетилену низької і високої щільності. Отже 

процес виробництва поліетилену можна розбити на наступні частини: 

 стиснення етилену; полімеризація етилену; 

 поділ реакційної суміші і виділення поліетилену; підготовка ініціатора 

полімеризації; 

 стабілізація, фарбування і грануляція. 

 

1.2 Хіміко-технологічна схема 

 

На рисунку 1.1 приведена принципова технологічна схема установки 

синтезу поліетилену при високому тиску. Етилен з установки газорозділення під 

тиском 1-2 МПа і при температурі 10-40 °С подається в ресивер 1, де в нього 

вводиться зворотній етилен низького тиску і кисень, який використовується як 

ініціатор. Суміш стискується компресором проміжного тиску 2 до 25-30 МПа, 

з'єднується з потоком зворотного етилену проміжного тиску, стискується 

компресором реакційного тиску 3 до 150-300 МПа і направляється в автоклавний 

реактор 5. У реакторі відбувається полімеризація етилену при температурі 200-

275 °С. 

Поліетилен, який утворився в реакторі, розплавлений з етиленом, що не 

прореагував (конверсія етилену в полімер 18 %), безперервно виводиться з 

реактора через дроселюючий клапан і надходить у віддільник низького тиску 10. 

Етилен зворотного проміжного тиску з відділювача 8 проходить апарати 

охолодження 7 і сепарації 12, де охолоджується до 30-40 °С і де відділяється 
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низькомолекулярний поліетилен, і потім подається на всмоктування компресора 

3. 

У відділювача низького тиску 10 при тиску 0,1-0,5 МПа і температурі 200-

250 °С з поліетилену виділяється розчинений етилен (зворотній газ низького 

тиску), який через апарати охолодження 11 і сепарації 14 надходить у компресор 

13 і далі на змішання зі свіжим етиленом. Розплавлений поліетилен з віддільника 

низького тиску 10 надходить у екструдер 9, а з нього у вигляді гранул - на 

забарвлення і додаткову обробку. 

Таким чином у реакції беруть участь дві речовини – етилен С2Н4 та оксиген 

О2. 

Рисунок 1.1 - Схема полімеризації етилену при високому тиску: 

1 - ресивер; 2 - компресор проміжного тиску; З - компресор реакційного тиску; 4 
- ємність для ініціатора; 5 - автоклавний реактор; 6 – дозувальний насос; 7, 11 - 
холодильник; 8 - віддільник проміжного тиску; 9 - екструдер; 10 - віддільник 
низького тиску; 12, 14 – циклон; 15 - компресор для рециркулюючого етилена. І 
– етилен; ІІ – оксиген; ІІІ – суміш етилена та поліетилена; ІV – вода; V – 
поліетилен; VI – низькомолекулярний поліетилен. 
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2 Комп’ютерний розрахунок матеріального балансу процесу 

отримання поліетилену високого тиску 

 

Метою функціонування будь – якої виробничої системи є отримання 

продуктів у необхідній кількості та необхідної якості при оптимальному 

використанні ресурсів. 

Комп’ютерний розрахунок матеріальних балансів передбачає знаходження 

параметрів стану потоку в технологічній схемі: загальних і покомпонентних 

витрат, складу потоків, температур і ентальпій, аналіз можливості розв’язку 

задачі розрахунку МТБ технологічної схеми, розрахунок параметрів потоків 

технологічної схеми, визначення та розрахунок витратних коефіцієнтів з 

сировини, напівпродуктів, допоміжних матеріалів та енергетичних носіїв. 

Розрахунок МТБ узагальнюють у вигляді таблиць, що складаються із 

приходу (вихідна сировини, яка задіяна в ході технологічного процесу або його 

стадії) і витрат (готова продукція, відходи виробництва, втрати) та таблиць 

теплового балансу, що містять прихід і витрати теплоти. При складанні таблиць 

в основу розрахунку покладено закон збереження маси і енергії. 

 

2.1 Розрахунок ХТС із використанням програми Chemcad 

 

У даному розділі виконується комп’ютерний розрахунок матеріальних 

балансів процесу отримання поліетилену високого тиску, визначення загальних 

та покомпонентних витрат, складів потоків. 

Для спрощення сприйняття вхідних даних, представимо в таблиці 2.1 

властивості кожного апарату. При складанні матеріального балансу враховуємо 

лише масообміні апарати. Звіти з ChemCad  7.1.2 приведені у додатку А. 
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Таблиця 2.1 - Вхідні потоки схеми 

У програмі ChemCad  7.1.2 було побудовано технологічну схему 

отримання поліетилену високого тиску (рисунок 2.1). На схемі у круглих 

комірках вказан номер апарату, а у квадратних комірках - потоку. 

Для формування інформації при технологічному процесі необхідно 

вибрати технічні розмірності. У програмі подано готові профілі одиниць виміру 

для 4 систем: британської, метричної, СІ і модифікованої СІ. 

Для вибору технічних розмірностей використовується команда 

Format/Engineering Units (Формат/Одиниці виміру). На екран виводиться вікно 

Engineering Unit Selection (Вибір одиниць виміру), яке зображено на рисунку 2.2. 

Вибір готових профілів розмірностей проводиться за допомогою відповідних 

кнопок, розташованих в нижній частині вкладки Unit Selection: English 

(Британська), Si (СІ), Alt Si (Модифікована СІ), Metric (Метрична). Для даного 

курсового проекту було обрано одиниця виміру СІ. 

 

Рисунок 2.1 – Технологічна схема отримання поліетилену високого тиску у 

ChemCad: 

1, 2 – міксер; 3 – реактор; 4, 5, 7, 9 – дільник; 6, 8 – теплообмінник 

 

Рисунок 2. 2 - Опції вкладки Unit Selection 

Для формування списку компонентів використовується команда 

ThermoPhysical/Component List (Термофізика/Список компонентів). Після 

виконання команди на екран виводиться вікно Component Selection (Вибір 

компонента), яке зображено на рисунку 2.3. 

 

Рисунок 2.3 - Вікно вибору компонентів хімічної суміші 

 

Вибір і розміщення піктограм апаратів виконується в режимі Mode: Flow 

Sheet (Режим: Редагування технологічної схеми). При створенні нового завдання 

перехід в цей режим виконується автоматично. 
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На екран виводиться Main Palette (Основна палітра). Кожен елемент палітри 

містить піктограму одного апарату хімічної технології. 

Розміщення зображень апаратів технологічної схеми починається, як 

правило, з виставлення піктограми Feed (живлення). Поруч з піктограмою 

автоматично виставляється її ID (ідентифікаційний номер). Першому апарату 

присвоюється ID рівний 1, потім номер збільшується в порядку виставлення 

піктограм. Завершення розміщення зображень апаратів технологічної схеми 

закінчується виставленням піктограм Product (Продукт) [3]. 

Наступним етапом є встановлення параметрів потоків. Термодинамічний 

стан потоку визначається двома параметрами з трьох наступних: температури, 

тиску і часткою пара; зазвичай задаються температура і тиск. Для кожного 

потоку потрібно задати витрати по всім речовинам, включеним до списку 

компонентів, або задатися сумарною витратою компонентів і їх концентраціями. 

 

Рисунок 2.4 – Встановлення параметрів потоку 1 та 2 

 

Відкрити паспорт потоку для встановлення параметрів потоку можна 

наступними способами: двічі клацнути лівою клавішею миші на лінії потоку; 

використовувати команду контекстного меню Edit Unit Op Streams (Редагування 

потоків одиниці обладнання) для визначення параметрів потоків обраного 

апарату (рисунок 2.4). Інші потоки задаються аналогічним чином, згідно з 

даними у таблиці 2.1. 

Завдання параметрів апаратів виконується в режимі Mode: Simulation. За 

аналогією з завданням параметрів потоку, відкрити вікно паспорта апарату для 

введення параметрів обладнання, використовуючи подвійне клацання лівою 

клавішею миші на одиниці устаткування, або команду контекстного меню Edit 

Unit Op Streams (Редагування параметрів одиниці обладнання). 

Вид вікна паспорта апарату визначається типом обладнання і 

використовуваними параметрами обладнання, які закладені в його модулях 

розрахунку. Вікно паспорта може містити одну і більше вкладок, також паспорт 
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апарату може включати кілька вікон, що послідовно відкриваються. Нижче 

розглядаються вікна введення параметрів для ряду основних апаратів, що 

використовуються в хіміко-технологічних процесах. 

Для змішування двох компонентів, було використано модуль розрахунку 

Mixer. У цього апарата тільки один параметр – тиск, що заданий 1,2 МПа 

(рисунок 2.5). На рисунку 2.6 представлен міксер 2, у якого заданий тиск 220 

МПа. 

 

Рисунок 2.5 – Встановлення параметрів міксера 1 

 

 

Рисунок 2.6 – Встановлення параметрів міксера 2 

 

Модуль Stoichiometric reaction (REACT) моделює стехіометричний реактор 

при наявності набору стехіометричних коефіцієнтів, ключових компонентів і 

ступенів перетворення. Реактор може бути адіабатичним, ізотермічним або з 

підведенням/відведенням тепла. 

Вікно Stoichiometric reactor (REAC) модуля містить дві вкладки. На вкладці 

General Specifications (Загальні специфікації) (рисунок 2.7) наведено опції для 

завдання загальних технічних умов. 

В області Specify Thermal Mode: (Задати тепловий режим:) вибираємо 

тепловий режим роботи реактора: Isothermal (Ізотермічний) – ізотермічний та 

вводимо температуру 280 °C. 

У списку Key component (Ключовий компонент) встановлюємо ключові 

компоненти. Передбачається, що ключовий компонент є реагентом. Це 

обов'язковий для введення параметр. Обираємо один компонент – Ethylene. Frac. 

Conversion (Ступінь перетворення) - ступінь перетворення ключового 

компонента (значення від 0 до 1). Параметр дорівнює 0,88. Вводимо 

стехіометричні параметри етилен та поліетилену. 
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Рисунок 2.7 - Встановлення параметрів реактора 3 

 

Модуль розрахунку дільника Divider потрібен для розділяння газової 

суміші. Треба встановити пропорції двох потоків. Сума повинна дорівнювати 1. 

 

Рисунок 2.8 – Встановлення параметрів дільника 4 

 

 

Рисунок 2.9 – Встановлення параметрів дільника 5 

 

 

Рисунок 2.10 – Встановлення параметрів дільника 7 

 

 

Рисунок 2.11 – Встановлення параметрів дільника 9 

 

У ChemCad наведені модулі розрахунку теплообмінників Heat exchanger 

(HTXR) з одним або двома вхідними потоками. При одному вхідному потоці 

модуль служить як нагрівач або як охолоджувач. Розглянемо введення 

параметрів для одностороннього теплообмінника (рисунок 2.12). 

 

Рисунок 2.12 - Встановлення параметрів теплообмінника 6 та 8 

 

В схемі теплообмінник виконує роль охолоджувача з 280 °C до 35 °C. Тому 

ми задаємо тільки один параметр – температуру. 
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2.2 Розрахунок матеріальних балансів отримання поліетилену 

високого тиску 

 

При складанні матеріального балансу враховуємо лише масообмінні 

апарати. Матеріальні баланси схеми наведено в таблицях 2.2 – 2.16. При 

розрахунку схеми, одержали наступні звіти: 

 

Таблиця 2.2 - Структура схеми (топологія) 

 

Таблиця 2.3 – Матеріальний баланс міксера 1 

 

 

 

Таблиця 2.4 - Зведена таблиця матеріального балансу міксера 1 

 

Таблиця 2.5 – Матеріальний баланс міксера 2 

 

Таблиця 2.5 - Зведена таблиця матеріального балансу міксера 2 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.6 – Матеріальний баланс реактора 3 

 

 

Таблиця 2.7 – Матеріальний баланс дільника 4 
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Таблиця 2.8 - Зведена таблиця матеріального балансу дільника 4 

 

Таблиця 2.9 – Матеріальний баланс теплообмінника 6 

 

Таблиця 2.10 – Матеріальний баланс дільника 5 

 

 

 

Таблиця 2.11 - Зведена таблиця матеріального балансу дільника 5 

 

Таблиця 2.12 – Матеріальний баланс теплообмінника 8 

 

Таблиця 2.13 – Матеріальний баланс дільника 7 

 

 

 

Таблиця 2.14 - Зведена таблиця матеріального балансу дільника 7 

 

Таблиця 2.15 – Матеріальний баланс дільника 9 

 

 

Таблиця 2.16 - Зведена таблиця матеріального балансу дільника 9 
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 Складемо таблицю загального енергетичний баланс (таблиця 2.17): 

Таблиця 2.17 – Загальний енергетичний баланс процесу 

 

Складемо таблицю загального матеріального балансу (таблиця 2.18):  

Таблиця 2.18 – Загальний матеріальний баланс процесу 

 

На основі виконаних розрахунків можна зробити висновок, що 

матеріальний баланс процесу виробництва поліетилену високого тиску у 

спеціалізованому середовищі ChemCad  7.1.2 розрахований вірно. 
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3 Комп’ютерне моделювання процесу отримання поліетилену 

високого тиску 

3.1 Моделювання автоклавного реактора 

 

Основний технологічний елемент безперервної полімеризації етилену при 

високому тиску є хімічний реактор. Газ, який підлягає полімеризації, надходить 

в хімічний реактор з мішалкою при температурі 240 ˚С. В якості ініціатора 

використовують молекулярний кисень. В результаті реакції виділяється багато 

теплоти, тому обмежимо максимальну температуру величиною 275 ˚С. Ступінь 

перетворення етилену в реакторі близько 18 %. Час перебування реакційної 

суміші коливається в межах 30 - 300 с. 

Вхідні данні: тиску 220 МПа; густина суміші 420 кг/м3; початкова 

температура 240 ºС; константа швидкості кисню k10 = 9,7·1020 с-1 та етилена  k = 

1,2·1014 моль/(л·с); вагова частка етилена 0,987 та оксигена 1,6·10-4. 

В реакторі синтезу поліетилену відбуваються наступні реакції [4,5]: 

1. Реакція ініціювання етилена киснем: 

С2Н4 + О2  R* 

2. Реакція полімеризації: 

С2Н4 + R*  [R-СН2-СН2-]* 

3. Реакція обриву ланцюга: 

R* + R*  С2Н4 + О2 

Кінетичні рівняння, які описують процес полімеризації наступні: 

2422 1/ OHCO CCkddC 
     (3.1) 

*
4242 2/

RHCHC CCkddC      (3.2) 

2$2
** 4

2
3/ OHCRR

CCkCkddC 
    (3.3) 

Застосовуємо до рівняння (3.3) метод квазістаціонарних концентрацій [5], 

знайдемо концентрацію активного радікала R: 
0

2$2
* 4

2
3  OHCR

CCkCk
       

2/12/1
34 242

* / OHCR
CCkkC       (3.4) 
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Тоді математичну модель реактора ідеального змішування для синтезу 

поліетилену з урахуванням (3.1), (3.2) та (3.4) можна записати у наступному 

вигляді: 

 
24222

2

1
01

OHCOO
O CCkCC

d

dC


    (3.5) 

  2/12/30

2424242

42 1
OHCHCHC

HC CCkCC
d

dC


    (3.6) 

Або, запроваджуючи ступінь перетворення по компонентам 
00

2222
/)( OOOO CCCx 

 
00

42424242
/)( HCHCHCHC CCCx 

, 

отримуємо рівняння матеріального балансу по кисню і етилену: 

)1()1()(
22242

22 0
1 HCOHC

OO xxCTk
x

d

dx


    (3.7) 

5.05.100 )1()1()(
242

2/1

2

2/1

42

4242

OHCOHC
HCHC xxCCTk

x

d

dx


    (3.8) 

Константи швидкості витрати ініціатора кисню і витрати мономера 

описуються наступними залежностями [6]: 





 


T

P
kTk

6.23677)1000(095.0
)ln(exp)( 101

 





 


T

P
kTk

6.15415)1000(1485.0
)ln(exp)( 0

 

де k10=9.7*1020; k0=1.2*1014. 

Нижче приведені результати моделювання динамічного режиму в реакторі, 

які отримані в MathCad з використанням функції rkfixed (рис. 3.1). Ця функція 

записується у вигляді rkfixed (y, x1, x2, n, F) і повертає матрицю рішень методом 

Рунге-Кутта системи звичайних диференціальних рівнянь першого порядку з 

початковими умовами у векторі у. Праві частини системи повинні бути записані 

в символьному векторі F, рішення на інтервалі від x1 до х2 знаходиться за 

фіксоване число кроків n. 
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Рисунок 3.1 - Результати моделювання реактора синтезу поліетилену високого 

тиску з використанням функції rkfixed 

 

Як можна бачити (рис. 3.1), ступінь перетворення етилену зростає, а 

ступінь перетворення кисню практично не змінюється (реакція нульового 

порядку), тому що кисень у реактор подають в надлишку з повітря. 

Для підвищення ступеня перетворення етилену в реакторі, 

використовують трисекційні реактора перемішування (рис. 3.2) [3,4]. По вище 

наведеної моделі, було розраховано ступені перетворення для такого реактора. 

Результати розрахунку наведені на рисунку 3.2 (б, в). Цим самим ступінь 

перетворення етилену становить близько 20%. 

 

 

  а      б       в 

Рисунок. 3.2 - Схема реактора отримання поліетилену (а) та ступені 

перетворення етилену (б) та кисню (в) по зонам реактору 

 

3.2 Технічне завдання на розробку обчислювального модуля 

 

Розрахунковий модуль призначений для комп’ютерного моделювання 

процесу отримання поліетилену високого тиску в адіабатичному трисекційному 

реакторі ідеального перемішування непервинної дії. 

Вихідними даними для розрахунку є: 

1. Температура на І зоні, ˚С. 

2. Температура на ІІ зоні, ˚С. 

3. Температура на ІІІ зоні, ˚С. 

4. Густина суміші, кг/м3. 

5. Початкова концентрація етилена. 

6. Початкова концентрація кисню. 

7. Тиск у реакторі, МПа. 
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8. Внутрішній діаметр апарата, м. 

9. Витрата етилена, м3/год. 

10. Витрати оксигена, м3/год.  

Вимоги до програмного модулю: 

1. Наявність полів для вводу даних користувачем; 

2. Наявність довідки; 

3. Програмний модуль повинен виводити отримані розрахунки на форму; 

4. Можливість формування та збереження звіту за бажанням користувача. 

5. Передбачити блокування кнопок, що не можуть виконати розрахунки без 

введення необхідних даних; 

6. Наявність меню. 

Для розробки програмного модуля було обрано середовище Microsoft 

Visual Studio 2019. 

 

3.3 Програмний модуль для моделювання процесу отримання 

поліетилену високого тиску 

 

Відповідно до математичної моделі було розроблено алгоритм 

обчислювального модуля. Програмний код обчислювального модуля розроблено 

в середовищі Visual Studio C++ 2019. 

Структура обчислювального модуля: 

 Файли форм – MyForm.h; 

 Файл проекту – Project1. 

Призначення основних елементів програмного модуля наведено в таблиці 

3.1. 
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Таблиця 3.1 – Основні елементи обчислювального модуля та їх 

призначення 

Розроблений програмний модуль складається з наступних процедур 

обробки подій, що наведені в таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2 – Процедури обчислювального модуля та їх призначення 

Даний обчислювальний модуль використовується для розрахунку та 

моделювання процесу отримання поліетилену високого тиску безперервним 

методом при різних параметрів вхідних даних. Алгоритм модулю проектного 

розрахунку наведено у додатку А. 

 

3.4 Інструкція користувачу програмного продукту 

 

Обчислювальний модуль розраховує математичну модель автоклавного 

реактора та визначає його основні параметри. Для початку роботи програми 

треба натиснути кнопку «Стандартні значення» або самостійно заповнити поля 

значень. Далі натискаємо кнопку «Розрахунок» (рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3 - Розрахунок процесу отримання поліетилену високого тиску 

 

При натисканні на кнопку «Файл», випадає контекстне меню (рисунок 

3.4) в яке входить: «Довідка», «Зберегти дані», «Очистити поля» та «Exit». 

 

Рисунок 3.4 – Контекстне меню «Файл» 

При натисканні на кнопку «Довідка» відкривається вікно, яке наведено на 

рисунку 3.5, в якому наведена коротка довідкова інформація. 

 

Рисунок 3.5 – Довідка 
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Якщо натиснути кнопку «Зберегти», програма зберігає графік та 

результати обчислювання у текстовому файлі (рисунок 3.6). У додатку Б 

наведено повний обчислювальний модуль. 

 

Рисунок 3.6 – Збережений результат 

 

Отже, за результатами розробленого програмного модуля було виконано 

перевірочний розрахунок автоклавного реактора для отримання поліетилену 

високого тиску. 

  



4 Автоматизація технологічної схеми процесу отримання поліетилену 

високого тиску 

4.1 Аналіз параметрів технологічної схеми 

 

Автоматизація виробництва – один із найважливіших напрямків науково – 

технічного прогресу, розвиток якого має об’єктивний характер. Це пов’язане з 

тим, що завдяки автоматизації вирішуються задачі підвищення продуктивності 

виробництва і покращення умов правці. Складність і висока швидкість 

протікання технологічних процесів у хімічній промисловості, їх чутливість до 

порушень режиму, а також підвищені вибухо- та пожежонебезпечність і 

шкідливість умов роботи спричинюють підвищену увагу до питань автоматизації 

хіміко – технологічних процесів. Автоматичні контроль та керування 

технологічними процесами забезпечують високу якість продукції, раціональне 

використання сировини та енергії, подовження термінів міжремонтного пробігу 

устаткування, зменшення чисельності технічного персоналу. 

Впровадження спеціальних автоматичних пристроїв сприяє безаварійній 

роботі устаткування, виключає випадки травматизму, попереджає забруднення 

атмосферного повітря промисловими викидами. 

Завдання технологічного процесу виробництва поліетилену полягає в 

отриманні заданого виходу кінцевого продукту – поліетилену високого тиску. 

Аналіз технологічної схеми показав, що для забезпечення необхідного виходу 

поліетилену високого тиску та протікання процесу за технічним регламентом 

необхідно регулювати та контролювати наступні параметри: температура в 

трубопроводах подачі суміші етилену та оксигену в реактор, температуру суміші 

в кожній секції реактора, температуру в теплообмінниках, тиску у ресивері, 

компресорі та дільниках, витрати етилену та оксигену. 

Крім   контролю   та   регулювання   є   параметри,   про   значення яких 

необхідно сигналізувати. До них належать параметри, які можуть спричинити 

аварійну ситуацію. Таким параметром є температура в реакторі, оскільки 

перевищення спричинить вибух. 
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На підставі аналізу технологічної схеми було визначено необхідний рівень 

автоматизації виробництва. В результаті чого було обрано параметри об’єкту 

автоматизації, що підлягають контролю та регулюванню. 

 

4.2 Визначення параметрів автоматизації 

 

Відповідно до обраних параметрів регулювання, контролю, сигналізації 

були вибрані місця для заміру параметру на технологічному об’єкті а номінальні 

значення параметрів, межі їх зміни. Всі данні знесемо до таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 – Параметри регулювання так контролю виробництва 

поліетилену високого тиску 

 

Продовження таблиці 4.1 

 

 

Закінчення таблиці 4.1 

На основі даних, наведених в таблиці 4.1, розроблена схема автоматизації 

процесу отримання поліетилену високого тиску (додаток В), яка включає в себе 

чотири регулюючих контурів, один контур сигналізації та сімнадцять контурів 

контролю. 

При виборі приладів та засобів автоматизації слід дотримуватись 

наступних правил: 

• для регулювання однакових параметрів технологічного процесу 

застосовуються однотипні засоби автоматизації; 

• клас точності приладів повинен відповідати технологічним вимогам; 

• діапазон вимірювання приладів повинен відповідати технологічних 

параметрів, що регулюються. 

Тому для автоматизації процесу виробництва поліетилену високого тиску 

були вибрані технічні засоби автоматизації за каталогами відповідних 

виробників [7 – 10]. Специфікація до обраних засобів наведена у додатку В. 
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4.2.1 Контроль тиску 

 

Для контролю тиску в контурах 13, 14, 16, 17 та 18 використано 

вимірювальний перетворювач тиску марки РС-28 (поз. 13-1, 14-1, 16-1, 17-1, 18-

1) який може використовуватися для вимірювання тиску від -0,1 до 100 МПа в 

рідких і газоподібних середовищах, вихідний сигнал манометру 4 – 20 мА. 

Для вимірювання тиску в компресорі реакційного тиску (контур 15), 

використовуємо датчик тиску марки DMP 334 (поз. 15-1), діапазон вимірювання 

0 до 250 МПа, вихідний сигнал 4 – 20 мА. 

Отриманий сигнал з перетворювача та датчику тиску передається на 

показуючий П-регулятор марки ТРМ1, що відображає вимірюваний тиск. 

 

4.2.2 Контроль та регулювання температури 

 

В якості первинного перетворювача при вимірюванні температури з 

необхідною точністю для контурів 19, 20, 21, 22 та 23 термоелектричний 

перетворювач марки ТХА - 2388 з діапазоном вимірювання температури від -40 

°С до 600 °С (поз. 19-1, 20-1, 21-1, 22-1, 23-1), що призначений для вимірювання 

температури у рідких, газоподібних та сипучих речовинах, шляхом перетворення 

опору в уніфікований вихідний сигнал 4 – 20 мА.  

Отриманий сигнал з термоперетворювача передається на показуючий  

ПІД-регулятор  марки ТРМ10 (поз. 19-2, 20-2, 21-2, 22-2, 23-2) , який відображає 

вимірювану температуру і в контурі регулювання видає регулюючий вплив на 

виконавчий механізм (поз. 19-3, 20-3, 21-3, 22-3). В контурі 19 змінює подачу 

мастила, якщо температура суміші етилену та кисню не становить 240 °С на 

вході в реактор. В контурі 20 змінює подачу холодної води, якщо температура не 

становить 245 °С, тим самим охолоджую суміш в реакторі, при зависокій 

температурі 275 °С прилад подає сигнал на сигнальну лампу типу ЛС – 151. В 
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контурі 21 та 22 змінює подачу води, тим самим знижуючи або підвищуючи 

температуру суміші етилену та поліетилену на вході в циклон. 

4.2.3 Контроль витрати 

 

В якості вимірювальних приладів витрати для контурів з 1-го по 12-ий 

використовується звужуючий пристрій – діафрагма з діаметром 20 мм (поз. 1-1, 

8-1, 10-1, 12-1), з діаметром 40 мм (поз. 2-1, 5-1, 3-1, 4-1) та з діаметром 25 мм 

(поз. 6-1, 9-1, 7-1, 11-1). Всі діафрагми виготовлені зі сталі марки 12Х18Н10Т. 

Отриманий сигнал з витратоміру в трубопроводі передається на П-

регулятор марки ТРМ1 (поз. 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2, 7-2, 8-2, 9-2, 10-2, 11-2, 12-

2), який відображає вимірювану витрату. 

 

4.2.4 Контур перемикання  

 

Контур 28 дистанційного регулювання двигуна  використовує пост 

керування кнопковий марки ПКУ 15-21-131-УЗ, кнопки запобігання вимикання 

марки КМЕ – 5111 УЗ  та магнітні пускачі марки ПМ12- 160210У2В. 

Розроблена схема автоматизації забезпечує проведення процесу в 

регламентованому режимі. 
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5 Економіко-організаційні розрахунки процесу виробництва 

поліетилену високого тиску 

 

Поліетилен - найдешевший полімер, що займає перше місце в світовому 

виробництві поліолефінів. Цей унікальний матеріал поєднує в собі найцінніші 

властивості і здатність перероблятися усіма високопродуктивними методами, що 

існують для термопластів. 

Одним з головних показників діяльності підприємства є собівартість 

продукції, яка комплексно характеризує ступінь використання усіх ресурсів, 

рівень технічного розвитку виробництва, досконалість системи управління та 

значною мірою визначає кінцеві результати діяльності підприємства – прибуток 

і рентабельність. 

Метою проведення економіко – організаційного обґрунтування процесу 

отримання поліетилену високого тиску є розрахунок його основних техніко – 

економічних показників, за якими можна буде зробити висновки щодо 

доцільності існування підприємства, що займається виготовленням даної 

продукції 

 

5.1 Вид руху предметів праці 

 

Послідовність проходження предметів праці всіма стадіями 

виробничого процесу називається видом руху предметів праці (ВРПП). 

Послідовний ВРПП – поопераційна, по одинична обробка на кожній стадії з 

наступним передаванням на чергову стадію всієї партії виробів одночасно. 

Послідовний ВРПП застосовується у періодичних процесах, за умов 

одиничного виробництва. 

Одиничним виробом вважатимемо виготовлення однієї партії поліетилену 

(1000 кг). 
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Таблиця 5.1 - Тривалість обробки одиниці товару по апаратам 

На рисунку 5.1 зображений графік ВРПП. 

 

Рис. 5.1 - Послідовний вид руху предметів праці 

Кількість робочих – 1 людина. Визначимо тривалість одного циклу: 

𝑡 = ෍ 𝑡௜ = 3 + 2 + 2 + 10 + 6 + 6 + 2 + 5 + 3 + 6 + 6 + 2 + 2 + 8 + 5 = 68 хв

௠

௜ୀଵ

 

𝑛 =
Тзміни

Тпосл.
=

8 ∙ 60

68
≈ 7 партій 

де Тзміни - тривалість однієї зміни, на даному підприємстві Тзміни = 8 год; n - 

кількість одиниць продукції, яка виготовляється за зміну. 

Отже, за одну зміну, один робочий може виготовити 7 партій поліетилену 

(7000 кг). 

 

5.2 Визначення середньорічної тривалості виробничого циклу 

та річного випуску продукції 

 

Кількість календарних днів 365. Кількість робочих змін – 3,тривалість 

робочої зміни 8 годин. Розрахуємо середньорічну тривалість виробничого 

циклу та річний випуск продукції, якщо: 

 фактична тривалість виробничого циклу Твц
факт = 7 · 68 = 476 хв = 7,93 

год; 

 річна тривалість роботи підприємства Тр = 365 ∙24= 8760; 

 режим роботи цілодобово; 

 виробництво поліетилену за 1 цикл - 7000 кг. 

Середньорічна тривалість виробничого 

циклу: 

Твц
с.р.

=
24 ∙ 365

Тр
∙ Твц

факт
=

24 ∙ 365

8760
∙ 7,93 = 7,93 год 

За зміну виготовляємо 7 партій, таким чином за день виготовляється 21 
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партію, визначимо випуск продукції за 1 день: 

Вдоба = 21 ∙ 1000 = 21 000 кг
добуൗ  

 

 

Тоді за рік виготовляється: 

В = 365 ∙ 21000 = 7 665 000 кг
рікൗ  

Час, який залишається, виділяється на обслуговування, ремонт обладнання 

та прибирання території. 

 

5.3 Кількості одиниць обладнання, чисельність персоналу та графік 

роботи підприємства 

 

Кількість одиниць обладнання та його ціна наведена у таблиці 5.2. 

Таблиця 5.2 - Кількість одиниці обладнання на один виробничий цикл 

Кількість персоналу наведено у таблиці 5.3. 

Таблиця 5.3 - Кількість працюючих 

Підприємство працює 365 днів на рік в 3 зміни тривалістю 8 годин. 

Розрахуємо кількість бригад, для цього треба визначити нормативний час 

роботи, одиничного працівника: 

Тпрац.
н =

(365 − Тсв.)

7
∙ 40 − (Тсв

∗ − 1) ∗ 1 =
(365 − 11)

7
∙ 40 − (8 − 1) ∗ 1

= 2016 год
рікൗ  

де Тсв – кількість святкових днів у році; 40 – кількість годин на тиждень, які 

повинні відпрацювати працівники; Тсв
∗  - кількість святкових днів, які не 

співпадають з вихідними днями. 

Тпідприм.
рік

= 365 ∙ 24 = 8760 год
рікൗ  

Кількість бригад: 

𝑁бригад =
Тпідприм.

рік

Тпрац.
н

=
8760

2016
≈ 4 бригади 
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Отже, працюватиме 4 бригади. виробничого персоналу за графіком 

змінності наведеним у таблиці 5.4. Початок роботи о 600, кінець робочого дня – 

1400 (для першої зміни, відповідно друга - 1400 - 2200 та третя - 2200 - 600). 

Таблиця 5.4 – Графік змінності 

Директор, заст. директора, гол. бухгалтер, гол. технолог, гол. Інженер та 

начальник цеху працюватимуть з 800 до 1600 та 5 днів на тиждень. 

Знаходимо фактичний відпрацьований час кожним працівником: 

Тфакт.
роб.

=
365

Тзм.об.

(Тзм.об. − Твих.) =
365

16
(16 − 4) ∙ 8 = 2190 год 

Розрахуємо чисельність за списком: 

Чсп = Чяв ∙
365 ∙ 24

Тфакт.
роб.

+ Чадміністрації = 7 ∙
365 ∙ 24

2190
+ 6 = 34 особи 

 

5.4 Калькуляція на вид продукції 

 

До основних фондів даного підприємства належать: 

 Приміщення = 81 000 000 грн.; 

 Обладнання = 1 500 000 грн; 

 Транспорт = 15 000 грн; 

 Сертифікат = 5 000 грн. (терміном на 2 роки).  

Сумарна вартість ОФ: 

ОФ = 81000000 + 150000 + 15000 + 5000 = 82 519 000 
грн

рікൗ  

Розрахуємо фонд заробітної плати (приймемо середню заробітну плату 

одиничного працівника ЗПсер. = 7000 грн/міс): 

ЗП = 12 ∙ ЗПсер. ∙ Чсп = 12 ∙ 7000 ∙ 34 = 2 856 000 
грн

рікൗ  

Відрахування на соціальні заходи здійснюються за встановленими 

законодавством ставками від витрат на оплату праці і складає 22%: 

ФОП = ЗП + 22% = 2856000 + 22% = 3 454 320 
грн

рікൗ  

Затрати на сировину приведені в таблиці 5.5.  
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Таблиця 5.5 – Розрахунок вартості сировини 

Отже, річні затрати на сировину складають: Зс = 346 545 600 грн/рік. 

Розрахуємо річні витрати на електроенергію приймаючи до уваги, що 

підприємство працює цілодобово, тариф за приєднану потужність: Тпр = 1,68 

грн/кВт; потужність обладнання: Ноб = 60кВт/т; освітлення цілодобове Нос = 

30кВт/добу; кількість отриманого продукту за рік становить 7665 т. 

Зе/е = 1,68 ∙ ൬Ноб ∙ Врік + Нос ∙ 365 ∙
2

3
൰ + 0,84 ∙ ൬Ноб ∙ Врік + Нос ∙ 365 ∙

1

3
൰

= 1,68 ∙ ൬60 ∙ 7665 + 30 ∙ 365 ∙
2

3
൰ + 0,84 ∙ ൬60 ∙ 7665 + 30 ∙ 365 ∙

1

3
൰

= 1 174 278 
грн

рікൗ  

Розрахуємо витрати на опалення цеху приймаючи площу приміщення 1500 

м2 та тарифну ставку на опалення 10 грн/м2 міс, сезон опалення 6 місяців: 

Зопал = 1500 ∙ 10 ∙ 6 = 90 000 
грн

рікൗ  

Вартість оборотних засобів: 

 Закупівля сировини = 346 545 600 грн./рік 

 Витрати на електроенергію = 1 174 278  грн./рік 

 Опалення = 90 000 грн./рік 

 ФОП = 3 454 320 грн./рік 

 Додаткові затрати = 500 000 грн 

Оборотні засоби: 

Обз = Зс + Зе/е + Зопал + ФОП + Додаткові затрати

= 346545600 + 1174278 + 90000 + 3454320 + 500000

= 351 764 198 
грн

рікൗ  

Амортизація 

А = Априм. + Аобл + Аректор + Атранс + Асер

=
81000000

20
+

900000

5
+

600000

5
+

15000

20
+

5000

2

= 4 353 250 грн 
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Собівартість 

С = А + Обз = 351 764 198 + 4353250 = 356 117 448 грн 

Обчислимо собівартість одного продукту: 

Сод =
С

В
=

356 117 448

7665000
= 46,5 

грн
кгൗ  

Визначаємо  за  середніми  цінами  ринку  та за прайслистами ціну на 

продукцію - 70 грн. 

Визначимо рентабельність підприємства: 

Р =
Ц − Сод

Сод
∙ 100% = 50,5% 

Прибуток підприємства за рік: 

П = (Ц − С) ∙ В = (70 − 46,5) ∙ 7665000 = 180 127 500 грн 

Період повернення капіталовкладень: 

Т =
К

П
=

481250580

180 127 500
= 2,4 роки 

К = ОФ + Обз = 82519000 + 351 764 198 = 434 283 198 грн 

Ефективність підприємства: 

Е =
1

Т
=

1

2,4
= 0,415 

 

 

Фондовіддача: 

ФВ =
В ∙ Ц

ОФ
=

7665000 ∙ 70

82519000
= 6,5 

Фондоємність: 

ФЄ =
1

ФВ
=

1

6,5
= 0,154 

Фондоозброєність: 

Фозбр =
ОФ

Ч
=

82519000

34
= 2 427 029 

Під час виконання даного дипломного проекту був розроблений 

програмний модуль, який розраховує та моделює процес отримання поліетилену 
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високого тиску при різних початкових умовах. За допомогою програмного 

модуля можна підібрати найбільш відповідний реактор для даного процесу. 

Реактор купується у виробників, основні параметри розраховуються в 

програмному модулі. 

Порівняння базового та нового реактора наведено у таблиці 5.6.  

Таблиця 5.6 – Показники базового та нового реактора 

 

Визначаємо питомі витрати по базовому і новому реактору: 

Зб = Сб + Ен ∙ Кб = 600000 + 0,15 ∙ 6000 = 610 500 грн 

Зн = Сн + Ен ∙ Кн = 1200000 + 0,15 ∙ 9000 = 1 204 500 грн 

де Зб, Зн – питомі затрати виробника на виробництво базового і нового засобів 

праці, Сб, Сн – собівартість базового і нового засобів праці, Ен – нормативний 

коефіцієнт ефективності для даного типу підприємства, Кн, Кб - супутні питомі 

капіталовкладення споживача при застосуванні нового засобу праці (на одиницю 

продукції) без вартості самого засобу праці. 

Доля нарахувань на реінновацію базового і нового засобу праці: 

Нб
р

=
1

Тб
=

1

5
= 0,2 

Нн
р

=
1

Тн
=

1

10
= 0,1 

де Нб
р, Нн

р – доля нарахувань на реінновацію базового і нового засобу праці, Tб, 

Тн – строк служби базового і нового засобу праці. 

Річний економічний ефект від запровадження нового реактора 

визначається за формулою: 

Є = Зб ∙
ППн

ППб
∙

Нб
р

+ Ен

Нн
р

+ Ен

+
(Іб − Ін) − Ен ∙ (Кн − Кб)

Нн
р

+ Ен

− Зн

= 610500 ∙
1

1
∙

0,2 + 0,15

0,1 + 0,15

+
(800000 − 400000) − 0,15 ∙ (70000 − 30000)

0,1 + 0,15
− 1204500

= 17 816 500 грн 
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де ППб, ППн. – продуктивність праці базового і нового засобів праці, Ін, Іб - річні 

експлуатаційні затрати споживача при застосуванні базового засобу праці, 

супутні питомі капіталовкладення споживача при застосуванні базового засобу 

праці (на одиницю продукції) без вартості самого засобу праці. 

З проведеного розрахунку можна сказати, що впровадження нової техніки 

є економічно вигідно. 

Побудуємо ВРПП з новим реактором. Одиничним виробом вважатимемо 

виготовлення однієї партії поліетилену (1000 кг). 

Таблиця 5.7 - Тривалість обробки одиниці товару по апаратам 

Графік ВРПП зображений на рисунку 5.2. 

 

Рисунок 5.2 - Послідовний вид руху предметів праці 

Кількість робочих – 1 людина. Визначимо тривалість одного циклу: 

𝑡 = ෍ 𝑡௜ = 3 + 2 + 2 + 2 + 6 + 6 + 2 + 5 + 3 + 6 + 6 + 2 + 2 + 8 + 5 = 60 хв

௠

௜ୀଵ

 

𝑛 =
Тзміни

Тпосл.
=

8 ∙ 60

60
= 8 партій 

де Тзміни - тривалість однієї зміни, на даному підприємстві Тзміни = 8 год; n - 

кількість одиниць продукції, яка виготовляється за зміну. 

Отже, за одну зміну, один робочий може виготовити 7 партій поліетилену 

(8000 кг). 

Розрахуємо середньорічну тривалість виробничого циклу та річний 

випуск продукції, якщо: 

 фактична тривалість виробничого циклу Твц
факт = 8 · 60 = 480 хв = 8 

год; 

 річна тривалість роботи підприємства Тр = 365 ∙24= 8760; 

 режим роботи цілодобово; 

 виробництво поліетилену за 1 цикл - 8000 кг. 

Середньорічна тривалість виробничого 

циклу: 
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Твц
с.р.

=
24 ∙ 365

Тр
∙ Твц

факт
=

24 ∙ 365

8760
∙ 8 = 8 год 

Розрахуємо річний випуск продукції: 

В =
24 ∙ 365 ∙ Вц

Твц
с.р. =

24 ∙ 365 ∙ 8000

8
 кг

рікൗ  

де Вц – випуск продукції за один виробничий цикл. 

Розрахуємо вартість програми. Вартість роботи програміста складає 300 

грн за годину роботи. На написання програмного модуля було витрачено 6 днів 

по 5 годин роботи кожного дня. Отже, зарплата програміста складатиме ЗПпр = 

9000 грн. Написання програмного модуля включає в себе витрати на світло. За 

годину роботи комп’ютер споживає 300 Вт. При розрахунку на 6 днів по 5 годин 

роботи отримуємо 9000 Вт або 9 кВт. Вартість електроенергії становить 1,68 

грн/кВт. Отже, вартість програми скрадає: 

Впрогр = ЗПпр + Зе = 9000 + 9 ∙ 1,68 = 9011 грн 

Отже, ціна програмного модулю 9011 грн.  

Основні фонди: 

ОФ = 82 519 000 + 600000 + 9011 = 83 128 011 
грн

рікൗ  

Розрахуємо річні витрати на електроенергію приймаючи до уваги, що 

підприємство працює цілодобово, тариф за приєднану потужність: Тпр = 1,68 

грн/кВт; потужність обладнання: Ноб = 60кВт /т; освітлення цілодобове Нос = 

30кВт/добу; кількість отриманого продукту за рік становить 8760 т. 

Зе/е = 1,68 ∙ ൬Ноб ∙ Врік + Нос ∙ 365 ∙
2

3
൰ + 0,84 ∙ ൬Ноб ∙ Врік + Нос ∙ 365 ∙

1

3
൰

= 1,68 ∙ ൬60 ∙ 8760 + 30 ∙ 365 ∙
2

3
൰ + 0,84 ∙ ൬60 ∙ 8760 + 30 ∙ 365 ∙

1

3
൰

= 1 339 842 
грн

рікൗ  

Оборотні засоби: 

Обз = Зс + Зе/е + Зопал + ФОП + Додаткові затрати

= 346545600 + 1339842 + 90000 + 3454320 + 500000

= 351 929 762 
грн

рікൗ  
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Амортизація 

А = Априм. + Аобл + Аректор + Атранс + Асер

=
81000000

20
+

900000

5
+

1200000

10
+

15000

20
+

5000

2

= 4 353 250 грн 

Собівартість 

С = А + Обз = 351 929 762 + 4353250 = 356 283 012 грн 

Обчислимо собівартість одного продукту: 

Сод =
С

В
=

356 283 012

8760000
= 40,7

грн
кгൗ  

Визначаємо  за  середніми  цінами  ринку  та за прайслистами ціну на продукцію 

- 70 грн. 

Визначимо рентабельність підприємства: 

Р =
Ц − Сод

Сод
∙ 100% = 72% 

Прибуток підприємства за рік: 

П = (Ц − С) ∙ В = (70 − 40,7) ∙ 7665000 = 256 668 000 грн 

Період повернення капіталовкладень: 

Т =
К

П
=

435 057 773

256 668 000
= 1,7 років 

К = ОФ + Обз = 83 128 011 + 351 929 762 = 435 057 773 грн 

Ефективність підприємства: 

Е =
1

Т
=

1

1,7
= 0,6 

Фондовіддача: 

ФВ =
В ∙ Ц

ОФ
=

8760000 ∙ 70

83 128 011
= 7,4 

Фондоємність: 

ФЄ =
1

ФВ
=

1

7,4
= 0,136 

Фондоозброєність: 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

55 ХА 5111 1490 001 ПЗ 



Фозбр =
ОФ

Ч
=

83 128 011

34
= 2 444 941,5 

З розрахунків, наведених вище можна зробити висновок, що дане 

підприємство є рентабельним (Р = 50,5 %), прибуток за рік може складати 

180 127 500 грн. Також, можна зробити висновок, що реактор розрахований за 

допомогою програмного модуля, є більш економічно вигідним. Рентабельність 

збільшилась на 42,6 % та прибуток за рік збільшився на 42,5%, тому слід 

впроваджувати використання даного модулю на підприємстві. 

  



6 Охорона праці 

 

Виробництво поліетилену високого тиску містить в обігу шкідливі 

вибухонебезпечні речовини. Також в даному об’єкті передбачено використання 

електроенергії та теплової енергії. Технічні рішення в проекті прийняті з 

урахуванням вимог охорони праці та пожежної безпеки виробництва. 

В даному розділі на підставі аналізу небезпечних і шкідливих виробничих 

факторів, виявлених на проектованому об’єкті, розроблено заходи, направлені на 

створення здорових і безпечних умов праці та пожежної безпеки. 

 

6.1 Виявлення та аналіз ШНВФ в умовах виконання 

експериментальної частини науково-дослідної роботи. Заходи з охорони 

праці 

6.1.1 Повітря робочої зони 

 

Роботи, що виконуються в цеху за важкістю, згідно ДСН 3.3.6.042-99, 

відносяться до категорії ІІа. Санітарні та фактичні норми параметрів 

мікроклімату для робіт, які виконуються в приміщенні, наведені в таблиці 1. 

З метою забезпечення нормативних рівнів параметрів мікроклімату і 

чистоти робочої зони передбачені наступні засоби та заходи: механізація і 

автоматизація тяжких і працемістких робіт; дистанційне управління процесами 

й апаратами; раціональне розміщення устаткування, агрегатів і т. п.; наявність 

теплоізоляції устаткування, агрегатів комунікації й інших джерел, що 

випромінюють на робочих місцях тепло. 

Таблиця 6.1 – Санітарні норми параметрів мікроклімату цеху 

В таблиці 6.2 наведено основні санітарні характеристики підприємства, а 

саме цеху отримання поліетилену високого тиску. 

Таблиця 6.2 – Коротка санітарна характеристика виробництва 

 

6.1.2 Виробниче освітлення 
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Згідно ДБН В.2.5-28-06, роботи в цеху за зоровими умовами відносяться 

до розряду VII-б. У таблиці 6.3 наведені санітарно-гігієнічні норми параметрів 

освітлення. 

Природне освітлення використовується в світлий час доби, і створюється в 

виробничих приміщеннях через вікна або інші засклені прорізи. У вечірній і 

нічний час, згідно ДБН В.2.5-28-06, в корпусах виробництва використовується 

штучне освітлення, що створюється світильниками типу ВЗГ - 200, виконаними 

у вибухозахисному виконанні. 

Таблиця 6.3 – Норми штучного освітлення коефіцієнта природної 

освітленості КПО виробничих приміщень 

Виробництво поліетилену оснащена освітлювальним обладнанням 

відповідно до зазначених вище норм. Проводка освітлювальної мережі 

виконується кабелем з алюмінієвими жилами в лотках. Освітленість виробничих 

приміщень становить 30 лк. 

Освітлення побутових приміщень, лабораторій, приміщень КВП становить 

200 лк і здійснюється люмінесцентними лампами денного освітлення типу Л.Д. 

Передбачено також і аварійне освітлення. Аварійне освітлення має 

незалежні джерела живлення і включається або автоматично, або вручну. 

Аварійне освітлення повинно створювати освітлення на поверхнях не менше 5% 

від мінімальної норми для цих поверхонь і не менше 0,5 лк, при евакуації людей 

всередині приміщень не менше 2 лк і на території 1 лк для продовження робіт. 

Раз на рік здійснюється контроль освітленості люксметром ю-117. 

 

6.1.3 Захист від шуму і вібрації 

 

Джерелами вібрації на виробництві, що проектується, є вентилятор. 

Джерелами шуму на виробництві є реактор, сепаратори, дільники, компресори, 

насоси. Допустимі рівні звукового тиску у октавних смугах частот, еквівалентні 

рівні звуку на робочих місцях наведені у таблиці 6,4. 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

58 ХА 5111 1490 001 ПЗ 
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

59 ХА 5111 1490 001 ПЗ 



Таблиця 6,4 – Допустимі рівні вібрації на робочих місцях 

Згідно ДСН 3.3.6.037-99, у виробничих приміщеннях рівень звуку не 

повинен перевищувати повинен 80 дБА. Згідно ДСН 3.3.6.039-99, допустимий 

рівень вібрації в приміщенні 1-го ступеня – 3 дБ, а для 2-ї ступені шкідливості – 

до 3,1 дБ, для 3-ї ступені шкідливості – більше 3,1 лБ. Дане виробництво 

належить до 2-го ступеня шкідливості за вібрацією. 

Основними організаційними заходами боротьби з шумом і вібрацією є: 

розташування відділення компресії етилену з підвищеним рівнем шуму на 

відстані від малошумних приміщень; дистанційне керування віброакустичним 

обладнанням з кабін; застосування індивідуальних засобів захисту від шуму і 

вібрацій, проведення санітарно - профілактичних заходів для робітників, 

зайнятих на віброакустичномо активному обладнанні; ізоляція фундаменту під 

віброактивним обладнанням від несучих конструкцій та інженерних 

комунікацій; активна і пасивна віброізоляція компресорів і насосів, робочих 

місць операторів і машиністів. 

 

6.1.4 Електробезпека 

 

Електричне устаткування на виробництві живиться від трифазної 

чотирьохпровідної електричної мережі змінного струму промислової частоти 

напругою 380/220 В з глухозаземленою нейтраллю. Для змінного струму із 

частотою 50 Гц гранично допустимі значення напруги дотику й струму, що 

проходить через тіло людини, при аварійному режимі Іл = 6 мА, Uдот = 36 В; при 

нормальному режимі роботи електричного обладнання Іл = 0,3 мА, Uдот = 3 В. 

Порівняємо розрахункове значення із гранично допустимим значенням 

струму: 

Іл =
𝑈ф ∙ 10ଷ

𝑅л + 𝑅о
=

220 ∙ 10ଷ

4000 + 4
= 0,05 А 
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де Rл = 2…4 кОм, опір тіла людини; Rо = 4 Ом, опір нейтралі заземлення; Uф = 

220 В, фазова напруга. 

 

 

Напруга дотику розраховується за формую: 

𝑈л = 𝐼л ∙ 𝑅л ∙ 10ଷ = 0,05 ∙ 4000 = 220 А 

Для захисту людей від ураження електричним струмом в умовах 

виробництва застосовуються такі заходи струмоведучих систем, всі 

електроустановки мають додаткове заземлення, захисне відключення та 

ізоляцію. 

Застосовуваний в цеху етилен і одержуваний поліетилен мають високу 

об'ємне питомий опір, рівний в середньому 1015 Ом. 

При переміщенні в апаратах і трубопроводах етилену, рідин, 

гранульованого поліетилену відбувається виникнення зарядів статичної 

електрики. У процесі транспортування і перемішування гранул поліетилену 

утворюється його пил. При наявності вибухонебезпечної концентрації етилену 

або поліетиленовою пилу в повітрі розряди статичної електрики можуть 

призвести до вибуху. 

Для забезпечення надійності захисту від статичної електрики 

передбачаються наступні заходи: 

– відведення статичної електрики здійснюється шляхом заземлення 

устаткування і комунікацій; 

– обладнання, трубопроводи, вентиляційні короба і кожухи термоізоляції 

повинні представляти собою на всій довжині безперервний ланцюг, яка в 

межах цеху приєднана до контору заземлення не менше, ніж в двох точках; 

– для транспортування гранульованого поліетилену застосовуються труби з 

металу; 

– для запобігання можливості виникнення вибухонебезпечних концентрацій 

етилену і поліетиленовою пилу здійснюється подача азоту в апарати і 

трубопроводи; 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

61 ХА 5111 1490 001 ПЗ 



– проведення робіт усередині апаратів, де можливе виникнення 

вибухонебезпечної концентрації, забороняється працювати в одязі з 

синтетичних тканин; 

– лабораторна перевірка справності пристроїв захисту від статичної 

електрики проводиться не рідше одного разу на рік за графіком, 

затвердженим головним інженером заводу. 

 

6.1.5 Безпека технологічного процесу та обслуговування обладнання 

 

До виконання робіт з етиленом допускаються особи, які досягли 18- років; 

пройшли медичний огляд відповідно та не мають медичних протипоказань; 

пройшли навчання, інструктаж з питань охорони праці; за наявності розписки 

про небезпеку етилену. При роботі з етиленом можливе подразнення слизових 

оболонок очей та дихальних шляхів, головний біль, дзвін у вухах, неврити, 

розлади зору. 

Перед початком роботи передбачено: 

– включити загальнообмінну припливно-витяжну вентиляцію. Перевірити: 

наявність і справність засобів індивідуального та колективного захисту; 

справність технологічного обладнання. При виявленні несправностей 

обладнання та засобів колективного захисту сповіщається керівник; 

– транспортування етилену здійснюється засобом. який виключає 

можливість попадання його у виробниче та навколишнє середовище. 

Етилен зберігається у спеціальній залізній тарі; 

– етилен зберігається у спеціальних приміщеннях з підлогами. що легко 

змиваються водою. Приміщення обладнано вентиляцією; 

– по закінченню робіт передбачено: прибрати робоче місце. Залишок 

етилену (від добового запасу), що не повністю витратився під час роботи, 

здається на склад. 

Безпека в цеху під час проведення технологічного процесу і ремонтних 

роботах забезпечується засобами колективного захисту в справному стані. 
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6.2 Пожежна безпека 

 

На виробництві, що проектується, можливими джерелами пожежі є 

перенавантаження електроустаткування, нагріті стінки обладнання, іскри 

електрообладнання та від тертя деталей машин, виникнення електричної дуги 

при обриві ланцюгів високої напруги, перегріву електроустаткування. 

На установці передбачені такі засоби пожежогасіння: 

– дренажна установка для створення зрошення займистих предметів і 

конструкцій. Автоматичне включення відбувається при плавленні 

легкоплавкого замка троса дренчерній установки. Ручне включення 

установки відбувається відкриттям відповідної запірної арматури. У 

зимовий час колектор дренчерної арматури на зовнішній установці для 

уникнення заморожування, звільняється від води. За необхідністю, 

відкривають арматури загального трубопроводу пожежної води, 

заповнюють колектор водою і приводять секції в дію, як зазначено вище. 

– на установці є вогнегасники ОУ-2, ОПУ-5 для гасіння локального 

займання, пожежний водопровід, пісок, лопати, носилки, пожежні 

сповіщувачі. 

– для уникнення утворення вибухонебезпечних концентрацій етилену в 

повітрі на установці встановлені газоаналізатори з пристроєм світлової та 

звукової сигналізації СВК-ЗМ, що сигналізує про наявність в повітрі 

горючих газів, парів і їх сумішей. 

У таблиці 6.5 наведені показники пожежо- і вибухонебезпечності речовин 

і матеріалів і класифікація цеху за пожежо- і вибухонебезпечністю. 

Встановлюється охоронно – пожежна сигналізація автоматичного типу. 

Перед початком роботи трубопроводи будуть продуватись повітрям з 

перевіркою результатів продувки. Для захисту електроустаткування від 
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загоряння використовують регулярне технічне обслуговування, фарбування 

електроустаткування негорючими матеріалами. 

Таблиця 6.5 - Показники пожежо- і вибухонебезпечності речовин та 

матеріалів. 

Небезпечні потенціали можуть виникати також в результаті прямих і 

вторинних проявів блискавки. Розряди атмосферної електрики здатні викликати 

вибухи, загоряння, руйнування наземної частини об'єктів, тому в проекті 

передбачено систему захисних заходів безпеки від дії блискавок. Від прямих 

ударів блискавки, споруди захищають блискавковідводи стрижневого типу. Для 

захисту від вторинних проявів блискавок, все обладнання і апаратура 

з'єднуються між собою таким чином, щоб вони складали єдиний безперервний 

ланцюг, який заземлюється у кількох місцях. Перевірка заземлення та замір 

опору проводиться не рідше одного разу на рік, розтин заземлення - раз на 10 

років. Опір заземлення не повинен перевищувати 20 Ом. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дипломному проекті розглянуто процес отримання поліетилену 

високого тиску. Вирішено наступні задачі: 

1. Проаналізовано технологічні особливості виробничого процесу отримання 

поліетилену високого тиску та було обрано реактор. 

2. Розраховано матеріальний баланс схеми процесу отримання поліетилену 

високого тиску. 

3. Відповідно до технологічного завдання розроблено обчислювальний 

модуль для комп’ютерного моделювання процесу отримання поліетилену 

високого тиску. 

4. Розроблено схему автоматизації процесу отримання поліетилену високого 

тиску, підібрані необхідні технічні засобі автоматизації. 

5. Виявлено то проаналізовано шкідливі та небезпечні фактори, визначено 

шляхи їх усунення. 

6. Розраховано техніко-економічні показники виробничого отримання 

поліетилену високого тиску, за яким визначено, що дане виробництво є 

доцільним. 
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